
上下方向の
重ね長さ

方向の
長さ

仕上げの仕様例
ボンド UコートF
ボンド E2500
タナクロス
ボンド E2500
ボンド E395
ボンド E810L

タナクロスの貼り付け作業手順（柱のせん断補強の場合）
1 2

5 6

3 4

エポキシ樹脂下塗り 貼り付け始め

密着を図る 他の面の施工

重ね部分の下塗り 重ね部分の貼り付け

段の重ね部分にも
忘れずにエポキシ樹脂を塗る

次に貼り付ける範囲に
エポキシ樹脂の下塗りを行う

重ね部分に
エポキシ樹脂を塗る

重ね部分を貼り付け
密着させる

タナクロスを躯体に
密着させる
特に隅角部

しごく向き（基本）

水平かつ
引っ張り気味に

他の面も同様に
密着させながら
貼り付ける

すでに貼り付けた
タナクロス

しわ・浮き・気泡・
樹脂溜まりをしごいて取る

タナクロスの貼り始め
（位置に注意）


